Les ingrédients sont -j |
pesés et conduits

a un mélangeur par
tapis roulant.



DU SABLE
AU VERRE

LES ETAPES DE FABRICATION







Versé dans un four, le mélange
devenu liquide y reste entre
24 3 48 heures 21400 °C.



~@~-LES INGREDIENTS DU VERRE

Ces ingrédients
peuvent étre

SABLE CARBONATE remplacés par du
DE SODIUM VERRE RECYCLE
(CALCIN).

CARBONATE ADDITIES
DE CALCIUM



Le verre quien

sort est liquide et bralant
(1200° C) et peut étre mis
en forme.
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